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INFORME DE ENSAYO
Solicitante: Alcemar S.A. O.T. N*101/ 11741
Pagina1deb
Direccion: San Luis 348 (1876) Quilmes Fecha: 11/11/05

Informe: 3° Parcial

MATERIAL: 1(Una) Ventana de aluminio de una hoja de abrir desplazable y un pafio
fijo, sus dimensiones son: 1,50m de anche por 1,20m de alto (Ver plano adjunto
autenticado por LN.T.I

DETERMINACIONES REQUERIDAS: Evaluacon de aplitud da ventana

Resullados: Se detallan a continuacion los resultados obtenidos, considerando las
condiclones de los ensayos descriplos en las normas del siguients cuadro

Ea e TR R ————

- | NORMA CLASIFICACION O -
| ENSAYO | IRAM COMPORTAMIENTO | FOLIO
T-Inﬁttrmﬁn de aire | 11.523 masamm.-.a 2-3 |
i ! T N m— e -
2Estanqueidadalaguade | 11gg1 | Ciase IRAMES a2 |
liluﬁn p J :
' 3-Resistencia a las cargas | 4 Clase IRAM
ﬂm por el viento Pasiiheriginsd it ' Ve +0
msmm al alabeo 11.592 | - |
E-Hnlﬂunnil ala :
~deformacidn diagonal 11,883 5 i
‘6-Resistencia al - |
| ook o8 fo8 11573 | bl
 elementos de fijacién por 5 |
_giro | it |
|?-H_ﬂlihncla a la flexion 11.589 LSS EAR weennes
| 8-Resistencia a la 1
deformacién diagonal para 11.589 3
hojas deslizantes |
LTSS  hat s
I;-Hnﬂnhn:in a la torsién ? 11. m e Vi

e Ul parcabeenle Lo L petorrian s del Leboraiono Les imautiedon Tenttutty Waconal de Tecnobogly oyl
FILARAMETNE § L5 Femarees rrobedon, #lINTY § s Ceniro de rnamtigacion Crrars O IPveshigaciat § Cerlairadie
il w ot ooney declngn tods reconiebadides por of wno indebado o noorecho gue W o i LN

Apinidd Gkl PRI SY .
BRSNS San Marss, Busnas Alte, Argentea

Nalido oo PEBE 191 ATYE £ NANT



inT1 @ Construcciones

Solicitante: Alcemar S.A. O.7T. N* 101/ 11741
Pagina 2de 6
Direccién: San Luis 349 (1876) Quilmes Fecha: 11/11/05

Iinforme: 3° Parcial

1-INFILTRACION DE AIRE A TRAVES DE CERRAMIENTOS EXTERIORES
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Solicitante: Alcemar S.A. O.7T. N*101/ 11741
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Direccién: San Luis 349 (1876) Quilmes Fecha: 11/11/05
informe: 3° Parcial
OBSERVACIONES:
Superficie de la ventana s 180m
Superficie de la hoja : 078m°

Longitud de la linea de cierre © 366 m
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Informe: 3* Parcial

2-ESTANQUIEDAD AL AGUA DE LLUVIA DE CERRAMIENTOS EXTERIORES

Caudal a suministrar: 2dm*min.xm’x 1,50mx1,20m= 3,6dm’/min.
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3-RESISTENCIA A LAS CARGAS EFECTUADAS POR EL VIENTO

Deformaciones medidas en  punto medio del parante central

Espesor de vidrios : vidrio laminado 4+4 float
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Direccion: San Luis 349 (1876) Quilmes Fecha: 11/11/05
Informe: 3° Parcial
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